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vertauft worden waren, gelangten durd) Fran von Wendel infolge Riidtanfs
wicber i e Bejis dev Familic von Wendel. Fran von Wendel, der
Urgrojioater dev jesigen Bejiser, faufte fodamr 1811 die Hiittenwerte in ®rofi-
Deoyenvre und fehuf 1816 diejenigen von Roflingen. Seine Nadyfommen
babew des Baters Werk fortgejest, und Heute hat die Firma ,Entel von
& vom Wendel & Gie.”, weldye iiber 13000 Anbeiter bejiftigt, einen Welt-
if evlangt. . Andre Vejiger von lothringijhen Gifengruben find Krupy,
Stumm und Rid)ling. ¢, Ridel.

164. Der Hochofen.

Wer mit der Eisenbahn von Metz nach Diedenhofen filrt, der be-
merkt an manchen Stellen neben geschwirzten Gebiuden michtige Schorn-
steine und runde, turmartige Bauten in die Luft ragen. Es sind Hiitlen-
werke, die auch hiufig in den westlich der Mosel gelegenen Seitentilern
anzutreffen sind. Die schwarzen, lurmartigen Gebiude sind Hochdfen, von
denen auf einem Werke 4—6 vorhanden sind. Eine gewisse Scheu er-
greift denjenigen, der zum 1. Mal an einem solchen Ungetiim empor-
schaut; denn der Hochofen hat eine Hohe von etwa 30 m und einen
Durchmesser von 8 m. Er ist aus feuerfesten Steinen erbaut, welche
gewdhnlich von einem aus Eisenblech zusammengenieteten Mantel um-
geben sind. Der innere Hohlraum, Schacht genannt, ist in der Mitte
erweitert und ohen und unten ein wenig enger; manchmal ist er auch

einfach zylinderformig.

Nachdem ein solcher Hochofen aufgebaut ist, wird in seinem untern
Teil, dem Herde, ein michtiges Feuer angeziindet. Hierauf wird der
ganze Schacht von oben aus abwechselnd mit Lagen von Koks und Erz
gefiillt. Letzteres wird mitlels Schmalspur- oder Hingedrahtseilbal
aus den zum Werk gehorigen Erzgruben herbeigefiibrt. Elekirische Auf-
ziige schaffen das Rohmalerial auf einem neben dem Hochofen stehenden
Geriist in die Hohe, woselbst es in dem ungeheuern Rachen des Ofens
verschwindet. Nachdem derselbe gefiillt ist, wird die obere Offnung,
Gicht genannt, mit einem doppelten Verschluf versehen, .wodurch ein
Verlust der Verbrennungsgase vollstindig vermieden wird. In dem MaBe,
wie die eingeschiitteten Schichten verbrennen und zusammenschmelzen,
wird von oben Erz und Koks zugefiibrt. Der Hochofen ist jetst solang
ununterbrochen in Betrieb, bis er schadhaft wird und einer Ausbesserung
bedarf,

Zur Erlangung eciner miglichst grofien Hitze im Innern des Ofens
verwendet man erhitate Luft, welche durch besondere (ffnungen in den
untern Teil desselben eingeblasen wird. Die Erhitzung der Luft geschieht
durch die sog. Windhitzer, von denen jeder Ofen 3—5 besitat. Ein
jeder derselben besteht aus einem Eisenblechzylinder, welcher inwendig
mit feuerfesten Steinen ausgefiittert ist und bei 20 m Hohe 7—8 m Durch-
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